U 1011

@COLORLAK U 1011
AXAPUR POLOMAT

akryluretanovy polomatny dvouslozkovy rychleschnouci lak

U1011-A-C00..
PND: 01-2003-90 C
SKP: 24.30.12

SlozZeni: Roztok akrylatového kopolymeru v organickych rozpoustédlech s pfisadou specialnich aditiv.
Barevny odstin: Bezbarvy lak v tekutém stavu transparentni az mlééné zakaleny v barvé pouzitych surovin.

Pouziti: U 1011 AXAPUR POLOMAT je uréen k povrchové tpravé dieva a nékterych plastickych hmot
v interiéru. Doporuéujeme jeho pouZiti napf. pfi Gpravé nabytku, sportovniho néfadi, détskych hracek a
nabytku (vyhovuje normé EN 71-3). Je uréen i pro ptimy styk s potravinami. Natér ma vysokou
odolnost proti odéru, chemikaliim, stiidani teplot, suchému i mokrému teplu, povétrnosti, UV zafeni.
Natérovy film je tvrdy a pruzny, vysoce svétlostaly. Neobsahuje formaldehyd, naopak bariérovym
mechanismem vyrazné snizuje emise formaldehydu z podkladu (napt. z dievotiisky). Nelze pouzit na
drevo osetiené voskovymi motidly nebo pastami, olejovymi nebo syntetickymi natérovymi hmotami.

Nanaseni: Strikanim, §tétcem, valeckem a clonovanim

Redidlo: U 6002

Tuzidlo: U 7002

Pomér tuzeni: U 1011 12 hmot. dilt 27 obj. dilu

U 7002 1 hmot. dil 2 obj. dil

Zpracovatelnost natuzené smési je 12 hodin pti teploté 20 °C. Aplikaci doporucujeme za 20 minut po
natuzeni, nafedéni a dikladném rozmichani pri teploté vzduchu i upravované plochy mezi 15-25 °C.
Pouzité naradi nutno ihned po praci o€istit pomoci fedidla C 6000 nebo piipravkem P 8500.

Priprava NH pred nanasenim: Obal oteviete t€sné pred pouzitim a obsah dikladné rozmichejte. Nemichejte
prilis rychle, aby se do laku nevmichalo zbytecné mnoho vzduchu. Po otevieni originalnich oball nutno
obsah spotiebovat co nejdiive. Nepouzity lak udrzujte v tésnicim obalu s co nejmensi vrstvou vzduchu
nad hladinou.

Doporucené podminky pro aplikaci:
e preduprava podkladu - podklad musi byt suchy, ¢isty, zbaveny pripadnych mastnost, dievo by mélo byt
vyzralé a s maximalni vihkosti do 12 %
optimalni teplota prostiedi a povrchu je 18-25°C
minimalni teplota je obecn& 15 °C a musi byt min. 3 °C nad rosnym bodem
maximalni relativni vihkost vzduchu je 75 %
je nutné dodrzet pomér tuzeni a pocitat s dobou zpracovatelnosti NS 12 hodin pti 20 °C
doba zpracovatelnosti natuzené NH se méni s teplotou a celkovym natuzenym mnozstvim NH
po natuzeni a natedéni je nutné nechat smés cca 20 minut stat — odtékani vzniklého CO, a vzduchu
nejrozsirenéjsi zpasob aplikace U 1011 je stiikani
jednotlivé vrstvy U 1011 lIze piestiikat tzv. ,,mokry do mokrého* po cca 15-30 minutach
jestliZze se nejedna o aplikaci stéikanim ,,mokry do mokrého* doporucujeme dalsi vrstvu aplikovat aZz po
diikladném vytvrzeni prvni vrstvy (24 hodinach - odzkousSet podle reélnych podminek)
e pii natéru dalsi vrstvy laku, po vice jak tydnu, je nutné piebrouseni piedchazejici vrstvy jemnym
smirkovym papirem (¢. 320 a vice)
e rychlost zasychani se méni v zavislosti na klimatickych podminkach a tloust'ce vrstvy natéru
e konecnych vlastnosti dosahne natér po Uplném vyzrani, coz predstavuje cca az 7 dnd

podminky aplikace:
vysokotlaké stfikani

doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm 50-100s

tlak na trysce 150 - 300 bart
pridavek fedidla U 6002 0-15%
obvykla vrstva jednoho nastiiku DFT 30 - 40 pm

nizkotlaké strikani

COLORLAK.a.s., Tovarni 1076 , 686 02 Staré Mésto,  tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz



doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm
tlak vzduchu

pridavek fedidla U 6002

obvykla vrstva jednoho nastiiku DFT

natér §tétcem
doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm
pridavek fedidla U 6002
obvykla vrstva jednoho nastiiku DFT

natér valeckem
doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm
pridavek fedidla U 6002
obvykla vrstva jednoho nastiiku DFT

18-25s
2,5 -4 baru
10-20%
20 - 40 um

80-110s
0-10%
25 - 40 um

50-90s
10-20%
30 - 40 um

U 1011

Vzdy se pii aplikaci stiikdnim jedna o vzajemnou kombinaci né€kolika faktord /volba stiikaciho zafizeni,
pracovni tlak, velikost a typ pouZité trysky, teplota pii aplikaci a samoziejmé i konzistence pouzité natérové
hmoty apod./. K t¢émto faktoriim je potfeba piistupovat podle redlnych podminek a podle toho volit vysledné
optimalni nastaveni aplikacniho zafizeni. V ptipadé dalSich informaci nebo dalsiho zptisobu aplikace je nutno

Fesit konzultaci s vyrobcem.

Priklad natérového postupu:
* Natér dieva (nabytek, sportovni ndiadi)

1. piiprava dieva - brouseni

2. 1x U 1011 AXAPUR POLOMAT, schnuti min. 24 hodin
3. prebrus podle potieby smirkovym papirem (¢. 280-320)
4,

1-2x U 1011 AXAPUR POLOMAT v intervalu 15-30 minut (stiikani mokry do mokrého)

Vlastnosti natérové hmoty:
Vytokova doba poharkem & 4 mm
Obsah netekavych slozek
VOC (=obsah tekavych organickych latek)
Obsah tekavého organického uhliku

Hustota

Zasychani, (natér zhotoven 20 min po natuzeni)
stupeii 1
stupeni 2
stupeni 4

Vlastnosti zaschlého natéru: ( po 7 dnech od zhotoveni natéru)
Lesk varianta 0000
varianta 0001
Lesk (geometrie 60°) varianta 0000
varianta 0001
Tvrdost celkova - kyvadlovym piistrojem
Tvrdost povrchova - tuzkou

nejméné 70 s
30-34 % hm.
674 g/kg

453 g/kg

cca 0,955 g/cm®

nejvice 25 minut
nejvice 50 minut
nejvice 6 hodin

stupen 3-4
stupeii 5
15-25 %

6-10 %
nejméné 45 %
nejméné st. 4

Teoreticka vydatnost: 9-11 m? v jedné vrstvé pii tloust'ce zaschlé vrstvy 30 um z 1 kg natuzeného laku, resp.

9,8 m? z 1 litru natuzeného laku.

Baleni: Dle aktualni nabidky

Skladovatelnost: Pii teplotach 5-25 °C po dobu trvani zaruéni doby uvedené na obale laku.

Pozarné technické charakteristiky:

Hoflava kapalina II. tfidy nebezpecnosti, teplotni tiida T2. S vodou se nemisi, vhodné hasivo je péna

(odolna alkoholu), CO,, posttikova mlha nebo prasek.
Teplota vzniceni

Bod vzplanuti

Bod horeni

Spalné teplo

Vyhtevnost

375 °C
8°C

11°C

31,83 MJ/ kg
29,85 MJ / kg
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U 1011

ADR/RID 3F1 UN 1263 Barva

Upozornéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, R a S véty:

U 1011 obsahuje organicka rozpoustédla (1-metoxy-2-propylacetat, xylen, toluen), tuzidlo U 7002
obsahuje izokyanaty a organicka rozpou$tédla, kterd v piimém styku drazdi kizi, o¢i a sliznice
Nebezpecné vypary! Maji pii vySsich koncentracich narkotické ucinky, drazdi o¢i a dychaci cesty. Pii
dlouhodobém a opakovaném styku s organismem muze barva i natuzend smés vyvolat u vnimavych
osob alergické reakce. Chrante pokozku a o€i pfed potfisnénim. Pouzijte vhodné osobni ochranné
pracovni prostiedky. Vzhledem k individualné razné citlivosti k alergizujicimu ucinku izokyanatt
doporucujeme pouzivat osobni ochranné pracovni pomticky k ochrané dychacich cest vzdy pii aplikaci
stiikanim! Chranite pfed détmi. Zajistéte u¢inné vétrani pracovist€. Na pracoviSti nejezte, nepijte,
nekuite a nepouzivejte otevieny ohen. Nebezpeéi pozaru a vybuchu pii styku s otevienym ohném.
Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla.

Xn

Klasifikace: F, Xn
R véty - 20/21-36/38-66-67
S véty - pro vetejnost - 2-16-23-24/25-29-46-51
pro pramysl - 16-23-24/25-33-38
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpeénostnim listu a podnikové normé tohoto vyrobku.

Ekotoxikologickeé vlastnosti:
Lak smi byt pouzit na plochy ptichazejici do pfimého styku s pozivatinami, krmivy a neptimého styku s
pitnou vodou. Lak splituje pozadavky CSN EN 71 a smi byt pouzivan k natérim détského nébytku a
hraéek. Splituje poZadavky na protikluznost dle CSN 74 4507.

Likvidace odpadi: Pti likvidaci zbytka natérovych hmot, fedidel a jejich odpadi je nutno postupovat v souladu
se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni provadécich predpisti (vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb.
Katalog odpadti, vyhlasky MZP ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady). Zbytky nasich
natérovych hmot je mozno likvidovat v souladu se znénim jmenovanych predpist._NaSe doporuceni:
Pouzity, tadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadl. Obaly se zbytkem
vyrobku odkladejte na misté ur¢eném obci k odkladani nebezpeénych odpadi, nebo piedejte osobé
opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady.

* Nézev odpadu ADR/RID
08 01 11 Odpadni barvy a latky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky 3 F11263
08 01 13 Kaly z barev nebo z laki obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky 3 F1 1263
20 01 27 Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskytice obsahujici nebezpecné latky 3 F11263

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé neklasifikovan
* Katalogové Cislo odpadu podle vyhldsky ¢. 381/2001 Sh.

»UZivatel nese odpovédnost za spravné pouZiti ndatérovych hmot, pripadné za skladbu a sprdavnou aplikaci ndtérového
systému, tj. vzdy musi zvazit vSechny okolnosti - podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit konecnou kvalitu
povrchové Upravy.

Na piipadné reklamace uplatiiované po spotiebovani vyrobku nebude bran zietel. Vyrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje
prdavo na zménu udajit v technickych a propagacnich materidglech bez piedchazejiciho upozornéni, «

» Technickd doporuleni v tomto katalogovém listé uvedend jsou vyddavdana na zdkladé nasich zkuSenosti a nejlepsich
védomosti o soucasném stavu ve védé a praxi, nejsou zdvaznd a nezakladaji Zddné vedlejsi povinnosti mimo kupni
smlouvy.*
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